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Статус: обезличенный демонстрационный
пример Объект: сведения удалены

Образец: условное обозначение Заказчик: сведения удалены

ФРАГМЕНТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Показатель Обозначение Единица Пример

Природная влажность W % 18,6

Плотность грунта ρ г/см³ 1,98

Плотность частиц ρs г/см³ 2,71

Коэффициент пористости e д.е. 0,61

Число пластичности Ip % 11,2

Показатель текучести IL д.е. 0,34

ЧТО СОДЕРЖИТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

классификация грунта · физические показатели · механические характеристики

Сводная ведомость объединяет результаты нескольких определений в одной форме.

Все числовые значения приведены только для демонстрации формы выдачи и не предназначены для
проектных расчётов.


