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Статус: обезличенный демонстрационный
пример Объект: сведения удалены

Образец: условное обозначение Заказчик: сведения удалены

ФРАГМЕНТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Показатель Единица Пример в природном
состоянии

Пример после
водонасыщения

Плотность грунта г/см³ 2,42 2,46

Природная влажность % 5,8 —

Предел прочности при сжатии МПа 38,5 29,6

Коэффициент размягчаемости д.е. — 0,77

Классификация по прочности — средней прочности —

ЧТО СОДЕРЖИТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

геометрия образца · условия водонасыщения · прочность и размягчаемость

Пример показывает форму сводной выдачи для образцов скального грунта.

Все числовые значения приведены только для демонстрации формы выдачи и не предназначены для
проектных расчётов.


